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LAVTEMPERATURASFALT

Norsk Asfaltforening, fagdag Verona
6.0ktober 2011

Roar Telle, Veiteknisk Institutt

Fa\Vx



LAVTEMPERATURASFALT

} Varm Asfalt (Hot Mix Asphalt) 140 - 180 °C

LavTemperaturAsfalt (Warm Mix Asphalt) 100 — 140 °C

Halvvarm Asfalt 60 — 90 °C

} Kald Asfalt (Cold Mix Asphalt) 10 —-40 °C

Fordeler med LTA:

Reduksjon av utslipp av klimagasser

Reduksjon av energiforbruk ved produksjon

Bedre arbeidsmiljg grunnet reduksjon av asfaltrgyk
Asfalten er raskere tilgjenglig for pasetting av trafik
Mulighet for lenger transportavstand
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LAVTEMPERATURASFALT i Bakgrunn for prosjektet «LTA 2011» LTA

2011

Arbeidstilsynets KOLS prosjekt

Asfaltlegging valgt som en av seks bransjer
(«Mesta-undersgkelsen» indikerer reduksjon
I lungekapasitet hos asfaltgrer (Bente Ulvestad))

% Mgte i Vegdirektoratet 31. mai 2010

Aktagrene i mgtet gnsker & samarbeide om tiltak for a
Statens vegvesen  raqsere KOLS-risiko hos asfaltarbeidere

rE/'A\V—\f FAV i Teknisk utvalg har lavtemperaturasfalt
/= pa sitt handlingsprogram. Tok pa bakgrunn av mgte i

Vegdirektoratet initiativ til LTA 2011 i november 2011
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L AVTEMPERATURASFALT i Reduksjon i asfaltrayk LTA

2011

EAPA Low Temperature Asphalt report:

As a rule of thumb, one can assume that a reduc
of the temperature BYCL@sults in an emission
reduction by 50%.

» Dette betyr at vi kan bedre arbeidsmiljget vec
la veere & produsere ved hgyere temperatur ¢
ngdvendig og kanskje redusere med 10 grad
om sommeren nar lufttemperaturen er hay.

» Alle teknikkene for lavtemperaturasfalt vil gi e
vesentlig bidrag til arbeidsmiljget fordi problet
med asfaltrgyk er lite undexC150
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LAVTEMPERATURASFALT 1 Historikk i Norge

AKolo Veidekke og Shell Bitumen presenterer WAM Foam i
2000 (Eurobitume i Barcelona)

A17 parseller med WAM Foam ble lagt for Statens vegvesen
2001-2004

Alngen vesentlig aktivitet mellom 2004 og 2010. Kun mindre
forsgk hos entreprengrene

ABransjeprosjekt i FAV-regi i 2011
Initiert av Mesta-undersgkelsen, Arbeidstilsynet, IARC
Dvs. arbeidsmiljgdrevet

A11 forsgksparseller utfart av fem firmaer
| prosjektet LTA 2011 sesongen 2011

LTA

2011




LAVTEMPERATURASFALT T Situasjon i USA

WMA Survey

« 15 Million Tonnes - 2009

* 43 Million Tonnes - 2010

« 80% Produced Through Plant Foaming




PROSJEKTORGANISERING - LTA 2011

Deltakere: [STYRNGSGRUPPE}

FAV bedrifter Prosjektet har fatt

Statens vegvesen gkonomisk stgtte fra

i{ﬁ/l\p/l\l EROSJEKTGRUP% NHOG6s arbei dsr
Nynas

ITA\ArbGecladRer::; 'ZE FAGGRUPPE
' Asfaltkvalitet
0g ytre miljg

LVeldekke Industn} L NCC } {Lemmnkamen} L Oslo Vei } [Terje Hansen} L Nordasfalt }
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LTA 2011 Mal og Strategi gﬂ

AUtprgving av lavtemperaturasfalt | feltforsgk sesongen zulil,
primaert for a bedre arbeidsmiljget for asfaltarer, sekundaert
redusere utslipp av,CO

A Kartlegging av effekten pa det kjemiske arbeidsmiljget til
asfaltarbeidere ved overgang til lavtemperaturasfalt

A Méalemekanisk belastning (ergonomi) for asfaltgrer ved overgal
fra ordinaer varmasfalt til lavtemperaturasfalt

A Dokumentere at lavtemperaturasfalt har samme kvalitet som
ordinager varmasfalt

AEt mal & f& samtlige FAV medlemmer med i prosjektet
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Feltforsgk 201117 LTA Metoder

A Oslo Vei

A Nordasfalt

A Lemminkainen (2)
A Lemminkainen (2)
A NCC

A NCC

A Veidekke

A Veidekke

A Veidekke

Sasobit
Cecabase RT
Cecabase RT
Skumming
Skumming
Skumming
Redicet WMX
Skumming
Skumming

2011

Akershus
Nordland
Vestfold
Telemark
Mgre & R
Vest-Agder
Akershus
Akershus
Trondelag
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FORSOK «LTA 2011»

Nordasfalt (Bodg) Totalt: 11 forsgk

{ forsok Cecabase RT

Veidekke Industri(Trondheim

1 forsek WAM Foam Oslo Vei (Oslo)

1 forsek Sasobit
Veidekke Industri (Moss)

1 forsgk WAM Foam
+1 forsok Rediset WMX

Lemminkainen(Tansberaq)
2 forsek CecabaseRT

NCC Roads (Alesund)
1 forsek NCC Green Asphalt

NCC Roads (Kristiansand)
1 forsek NCC Green Asphalt

Lemminkainen (SKien)
2 forsek LMK Foam
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Klargjaring av utstyr for maling av kjemisk arbeidsmiljg




Informasjon til deltakerne om hva som males
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Maling av kjemisk arbeidsmiljg (bitumenrayk)




Handleggingsforsgk i bearbeidbarhet / ergonomi




Handleggingsforsgk i bearbeidbarhet / ergonomi

Fa\Vx



